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 ده یچك
 

ها بیوتیکاما برخی افراد نسبت به برخی آنتی کنند،سرکوب می ها عفونت زخم سوختگی رابیوتیکهدف: اگرچه آنتی
دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین نشان می خود از بیوتیکیآنتیمقاومت  ها نیزمیکروارگانیسم و اکثر دهندحساسیت نشان می

 .تنی( انجام شدصورت برونبهدر ترمیم زخم ) رویپایه نانوذرات فلزی اکسید ورا برمیکروبی پانسمان آلوئهخواص ضد

 01 پست( سنتز شدند. سبنتونی-اکسید تیتانیومبنتونیت( و )دی-طور خلاصه دو نانوکامپوزیت )اکسیدرویبه ها:مواد و روش
میکروبی هر یک از اثر ضد ورا پوشانده شد. در شرایط آزمایشگاهی،ها به روش )بِلِند( با ژل آلوئهدرصد از این کامپوزیت

وکوس ی گرم منفی و استافیلوککلروی اشریشیابائر در محیط کشت لوریا برتانی آگار -را با استفاده از روش کربی هاکامپوزیتژل
 .های پاتوژن زخم( بررسی شدوس گرم مثبت )باکتریاورئ

-)اکسیدروی هایکامپوزیتدرصد و هر یک از ژل 52روی در این مطالعه هاله عدم رشد پماد التیام دهنده زخم اکسید ها:یافته
روی در ژل بودند،  موردنظر یهانانوکامپوزیت درصد 01مقدار  ژل( که حاوی-بنتونیت–اکسید تیتانیومژل( و )دی-بنتونیت
ژل(در مقایسه با -بنتونیت-کلی و استافیلوکوکوس بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوکامپوزیت )اکسیدرویهای اشریشیاباکتری

توجهی است وبی قابلمیکردرصد دارای اثر ضد 52روی و پماد ترمیم زخم اکسید ژل(-بنتونیت-تیتانیوم اکسیدنانوکامپوزیت )دی
-2متر و در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس میلی ۳-۴ی کلامپوزیت در برابر باکتری اشریشیاو میانگین هاله عدم رشد این ک

ژل( هیچ اثر -بنتونیت-تیتانیوم اکسید)دی و کامپوزیت درصد 52روی که پماد ترمیم زخم اکسیدمتر است. در حالیمیلی ۴
 ها نشان ندادند.روی این باکتریمیکروبی ضد

خواص مفید و مقرون  میکروبی بالا،دلیل عملکرد ضدبه (روی فلزیورا با )نانوذرات اکسیدگیری: پانسمان هیدروژل آلوئهنتیجه
ند اتومی (دردناک است هاچسبد و تعویض آنصرفه بودن در مقایسه با مواد سنتی )مانند گاز استریل و پنبه که به زخم میبه

  های عفونی مانند سوختگی باشد.بهترین گزینه برای درمان زخم
 

 باکتریالآنتی سوختگی، زخم بهبود فلزی، نانوذرات پانسمان، ورا،های کلیدی: آلوئهواژه
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Introduction: Although antibiotics suppress burn wound infection, some people show sensitivity to some 

antibiotics and most microorganisms show antibiotic resistance. The present study was conducted to determine the 

antimicrobial properties of aloe Vera dressing based on zinc oxide metal nanoparticles in laboratory conditions in 

wound healing. 

Methods and Materials: Briefly, two nanocomposites (Zon/Bentonite) and (Tio2/Bentonite) were synthesized. 

Then 10% of these composites were covered with aloe Vera gel in a blend method. In laboratory conditions, the 

antimicrobial effect of each composite gel was investigated using the (Kirby-Bauer) method on Gram-negative 

Escherichia coli and Gram-positive Staphylococcus aureus (wound pathogenic bacteria) in Luria Britannia agar 

culture medium. 

Result: In this study, the aura of non-growth of wound healing ointment zinc oxide (25%) and each of the 

composite gel (Zno /bentonite/gel) and (Tio2/bentonite/gel) which contained (10%) the desired nanocomposites in the 

gel was investigated on Escherichia coli and Staphylococcus bacteria. The results showed that nanocomposite 

(Zno/bentonite/gel) has a significant antimicrobial effect compared to nanocomposite (Tio2/bentonite/gel) and wound 

healing ointment zinc oxide 25%, and the average non-growth halo of this composite was 3-4mm against Escherichia 

coli and 5-4mm against Staphylococcus aureus bacteria. While zinc oxide wound healing ointment 25% and composite 

(Tio2/bentonite/gel) did not show any antimicrobial effect on these bacteria. 

Conclusion: Aloe Vera hydrogel dressing with (metallic zinc oxide nanoparticles) can be the best option for 

treating infectious wounds such as burns due to its high antimicrobial performance, useful properties, and cost-

effectiveness compared to traditional materials (such as sterile gauze and cotton that sticks to the wound and is 

painful). 
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